
⚫ Заготовки для токарной обработки
⚫ Для токарной обработки не используют мягкую слоистую 

древесину, поскольку она будет раскалываться на слои, и 
получить гладкую поверхность не получится.

⚫
Мягкими считаются хвойные породы дерева.

⚫
Большинство лиственных пород дерева годятся для 
обработки токарным станком. Однородной древесиной 
светлого цвета отличаются береза, бук, клен и ясень. Для 
ореха, махагониевого дерева и тика свойственная темная 
древесина. Привлекательную текстуру имеют вишня, слива, 
вяз, дуб.

⚫
Используйте только сухое дерево без сучков. Заготовки 
делают из прямых обрезков стволов и ветвей или из брусков 
квадратного сечения, предварительно острогав их под 
восьмигранник.


